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Názory a interpretácie výsledkov :

Interpretácie vytvoril : Ing.Jozef Hude~ \ "'I' .~'fřV

Na základe dosiahnutých výsledkov hygienického hodnotenia mažeme odporučiť výrobok dvojzložkovú živicu Fosroc Polyurea
WPE(farba sivá) od výrobcu Fosroc International Ltd.,1901 City Tower2,Sheikh Zayed Road,Dubai,UEA(Spojené arabské emiráty) pre
styk s studenou pitnou vodou.

Upozornenie : Naše vyjadrenie sa vzťahuje iba na materiály predložených vzoriek výrobkov a závery vyplývajúce z tohto šetrenia je
možné uplatnit' u ostatných výrobkov toho istého druhu iba vtedy,pokial' farebne,svojim zložením a vlastnosťami úplne odpovedajú nami
testovanému vzorku výrobku.

Použité skratky
chromatografie

A - akreditovaná skúška, P-04,predpis č.04 LABEKO 8tanovenie prchavých organických látok metódou plynovej

Skúšobné z8riadenia a meradlá použité na skúšky boli kalibrované a overené v zmys/e platných metrologických predpisov.

Výsledky skúšok sa týkajú výlučne predmetu skúšky a nenahradzujú iné dokumenty (napr. správneho charakteru), ktoré sú orgánmi
štátneho odborného dozoru podla špecifických predpisov požadované. Protokol maže byť reprodukovaný len celý, po jeho častiach len
s písomným súhlasom skúšobného laboratória.
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Podpis zodpovedného a schval'ujúceho pracovníka: Ing. Hudec\Jozef,vedúci Ekoanalytickýc


